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(57)【要約】

【課題】フッ素樹脂成形体の改質に用いることができる、新たなフッ素樹脂改質剤を提供

する。

【解決手段】側鎖に炭素数８以上のアルキル基を有する、（メタ）アクリレート、（メタ

）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及び置

換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマー（Ａ）に由来する構成単位（Ａ）

と、極性基を有するモノマー（Ｂ）に由来する構成単位（Ｂ）とを含むブロック共重合体

を含有する、フッ素樹脂改質剤。

【選択図】　なし
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